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Сухие строительные смеси (ссс) – это приготовленные в заводских условиях, 

оптимизированные по составу смеси вяжущих веществ, заполнителей, наполнителей и 
функциональных добавок.  

Развитие производства сухих смесей в мировой практике связано, прежде всего, с 
необходимостью увеличения производительности труда строителей при выполнении 
отделочных и специальных строительных работ и с повышением их качества, что 
определяется углублением специализации применяемых материалов. Для каждого вида 
строительных работ разработаны специальные виды растворных смесей, приготовление 
которых по традиционной «мокрой» технологии нерационально.  

 
Основные преимущества сухих строительных смесей 
Основные преимущества сухих строительных смесей по сравнению с 

традиционными составами и технологиями следующие: 

• сухие смеси обеспечивают широкую номенклатуру научно-обоснованных 
составов (для каждого вида строительных работ); 

• заводское изготовление смесей при весовом дозировании компонентов 
обеспечивает стабильность их составов; 

• упрощается доставка, обеспечиваются всесезонность и длительные сроки 
хранения, упрощается утилизация тары; 

• обеспечивается негорючесть, низкая категория химической вредности; 

• обеспечивается повышение производительности труда строителей в 2–5 раз, 
особенно при использовании специальной техники для применения смесей. 

К этому нужно добавить высокую производительность труда на заводах по 
производству сухих строительных смесей, снижение материалоёмкости строительных 
работ (применение тонкослойных технологий), а также возможность производства 
сухих смесей нестроительного назначения (например, огнеупорных, тампонажных), а 
также специальных цементов (путём смешения компонентов). 

Классификация сухих строительных смесей 
По области применения сухие строительные смеси также можно распределить по 

трем группам: 
1 группа – общестроительные (конструкционные, отделочные): 

немодифицированные растворные и бетонные сухие смеси; кладочные растворные 
смеси, в том числе декоративные, для газобетонных блоков и др.; штукатурные смеси, в 
том числе декоративные, теплоизоляционные; шпатлёвки (ровнители) для стен, в том 
числе фасадные; смеси для устройства полов и др. 



2 группа – специальные строительные: гидроизоляционные смеси; санирующие 
штукатурки; клеи для систем наружной теплоизоляции; клеи и затирки для 
керамических и каменных настенных и напольных плит; инъекционные составы; 
ремонтные составы, в том числе безусадочные и расширяющиеся; составы для торкрет- 
и набрызг-бетона; сухие грунтовки и сухие краски, в том числе фасадные. 

3 группа – нестроительные (общетехнические): жаростойкие и огнеупорные 
составы (для тепловых агрегатов); огнезащитные составы (защита строительных 
конструкций); кислотоупорные смеси; буровые растворные смеси; тампонажные смеси; 
электродные массы; литейные формовочные смеси. 

Сухие строительные смеси могут быть также классифицированы по условиям 
применения: для внутренних работ, для наружных работ, выполняемых в реальных 
атмосферных условиях (для фасадных работ), для применения в условиях низких 
(<5°С) и отрицательных температур или, наоборот, повышенных и высоких 
температур, в условиях водопритока, а также для проведения работ со строительными 
конструкциями, характеризующимися высокой влажностью и высоким содержанием 
водорастворимых солей и др. 

Основными видами сухих строительных смесей являются штукатурные 
(цементные, гипсовые), клеи (адгезивы) для приклеивания керамических плиток или 
натурального камня, кладочные, системы для устройства полов, шпатлёвки и 
заполнители (затирки) для швов. Потребление разных видов сухих строительных 
смесей в Европе и в России на сегодняшний день различается: если в Европе основной 
объём потребления составляют штукатурные и кладочные растворы, то в России 
наиболее востребованы плиточные клеи. 

Состав сухих строительных смесей 
По содержанию основных компонентов (вяжущих веществ, заполнителей, 

наполнителей) и добавок, в зависимости от проектируемого уровня свойств и целевого 
назначения, концентрация каждого из компонентов в составе смеси может значительно 
меняться. В таблице 1 приведена общая информация о диапазоне составов сухих 
строительных смесей. 

Таблица 1 - Содержание компонентов в сухих строительных смесях  

Компоненты смеси Состав компонента 
Содержание, 

% масс. 
Вяжущие вещества  
(минеральные) 

• силикатные цементы (на основе 
портландцементного клинкера) 

• алюминатные цементы 
• смесь цементов 
• гидратная известь 
• строительный гипс 
• гидросиликаты натрия и калия 
• глина молотая 

5–50 
3–30 
20–40 
3–15 
5–90 
5–15 
15–40 

Вяжущие вещества  
(органические) 

• редиспергируемые полимерные порошки 
(сополимеры винилацетата, этилена, 
акрилата, стирола и др.) 

2–12 
2–5 



• водорастворимые эфиры целлюлозы 
Вяжущие вещества  
(органо-минеральные) 

• полимер-цементные и полимерсиликатные 
композиции 15–40 

Заполнители  • строительные и кварцевые пески 
• мраморная, известняковая, доломитовая, 

гранитная крошка, техногенные продукты 
10–80 

Наполнители  • кальцит (молотый мрамор, известняк) 
• доломит (молотый доломит) 
• молотый кварц (кварцевая мука) 
• золы, шлаки, отходы камнепереработки и 

др. техногенные продукты 

5–80 

Функциональные  
добавки 

пластификаторы 
• водоудерживающие 
• полимерные порошки (редиспергируемые) 
• ускорители и замедлители схватывания и 

твердения 
• упрочнители, расширяющиеся, 

противоморозные и др. 

0,01–4 

Основные производители сухих строительных смесей 
Рынок стройматериалов пестрит обширным изобилием наименований товаров 

сухих строительных смесей на любой вкус и кошелёк. Технологии строительства не 
стоят на месте а производителей строительных материалов становиться все больше. Но 
рынок строго относится к соотношениям цены и качества. Только лучшие 
производители, зарекомендовавшие себя на рыке высоким технологичным 
производством, неизменным стабильным качеством продукции, инновационными 
технологиями и оптимальными ценами, могут привлечь к себе потребителей и 
постоянных клиентов, а самое главное стать эталоном качества и надежности. На рынке 
сухих строительных смесей давно определились лидирующие производители. За годы 
эксплуатации они хорошо зарекомендовали свою продукцию и завоевали доверие у 
потребителей. 

Такими производителями являются: 

• Основит (Osnovit); 

• Кнауф (KNAUF); 

• Боларс (Bolars); 

• Волма (Volma); 

• Ветонит (VETONIT); 

• Юнис (UNIS); 

• Ивсил (IVSIL). 
Технологические аспекты построения системы автоматизированного 

управления процессами производства сухих смесей (АС ЗСС) 
Технология сухих строительных смесей относительно проста, хотя и имеет свои 

специфические особенности. Упрощённо она может быть сведена к сушке и 
фракционированию заполнителей (песков), сушке и размолу минеральных 



наполнителей (в случае, если они не поставляются на завод в готовом виде), 
складированию (хранению) всех компонентов (в том числе вяжущих веществ и 
добавок) и их дозированию в аппарат-смеситель. Аппарат-смеситель (основной агрегат 
технологического цикла) – периодически действующий сухой смеситель, способный 
гомогенизировать порошки из исходных компонентов, отличающихся друг от друга по 
размеру частиц (от долей микрона до 5 мм) и плотности (от 0,5 г/см3 до 4,0 г/см3). 
Заключительный цикл технологического процесса – упаковка и отгрузка готовой 
продукции (преимущественно в бумажных мешках). 

Технологические процессы, осуществляемые при производстве сухих смесей: 
хранение порошков, дозирование, сушка, грохочение, размол, аспирация, 
пневмотранспорт, упаковка, отгрузка – аналогичны процессам, реализуемым при 
производстве цемента и других вяжущих веществ. 

Стационарный завод сухих смесей (ЗСС) предназначен для производства в 
автоматическом режиме широкой номенклатуры сухих смесей:  

• клеевые модифицированные смеси, 

• фуги, 

• гидроизоляционные составы, 

• штукатурные смеси, 

• самонивелирующиеся составы для пола, 

• грунтовки, 

• защитно-отделочные составы и др. 

 



Рисунок 1 – Мнемосхема АС ЗСС 

В состав завода сухих смесей входят: 

• блок подготовки песка с сушильной установкой и виброситом для разделения 
на фракции; 

• силосы для вяжущих, оборудованные аспирацией с виброфильтрами; 

• дозаторы инертных, вяжущих, пигментов и добавок; 

• двухвальный смеситель с активаторами; 

• мешконаполнители для расфасовки готовых смесей в мешки 25 и 1000 кг. 
ЗСС оснащен компьютерной системой управления на базе промышленных 

средств Micro-PC (Octagon Systems). Контроль и управление работой системы 
осуществляется одним оператором из операторского помещения. 

Автоматизированная система управления ЗСС осуществляет управление всеми 
технологическими процессами завода: 

• работа трактов загрузки сушильной установки и разделения песка на 
фракции; 

• автоматическое дозирование компонент в соответствии с заданными 
рецептами; 

• выдерживание регламента загрузки смесителя и смешивания; 

• учет расхода материалов и выхода готовых смесей; 

• выполнение технологических блокировок для предотвращения выхода из 
строя технологического оборудования. 

Ассортимент сухих строительных смесей, сегодня насчитывает десятки 
наименований. Готовые смеси, которые можно приобрести в любом магазине 
строительных товаров, применяют для укладки керамической плитки, шпаклевки 
поверхностей, штукатурки, затирки швов, заливки полов, а так же для укладки кирпича 
или пенобетона. Особую популярность готовые смеси получили благодаря быстрой и 
несложной технологии приготовления смеси необходимой консистенции, а так же 
минимальный расход готовой смеси. 
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